 Т а б л и ц а  1
	Система

сплавов
	Обозначение

марок
	Состояние

поставки
	ГОСТ на поставку по механическим свойствам полуфабрикатов

	
	
	
	лист
	профиль
	труба
	лента

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Al
	Сплавы, термически не упрочняемые

	
	АД1

1013
	М

	21631

(I; IV)
	–
	18475

(I; IV)
	13726

(I; IV)

	Al Mn
	АМц*

1400
	М
	21631

(I; II)
	
	18475

(I; II)
	13726

(I; II)

	
	
	Н2
	21631

(II)
	–
	–
	13726

(II)

	Al Mg
	АМг2**
1520
	М
	21631

(I; II)
	–
	–
	13726

(I; II)

	
	
	Н2
	21631

(II)
	
	
	13726

(II)

	
	АМг3

1530
	М
	21631

(I; II)
	–
	–
	13726

(I; II)

	
	
	Н2

	21631

(II)
	
	
	13726

(II)

	Al Mg Si
	Сплавы, термически упрочняемые

	
	АД31***
1310
	Т


	–
	8617;

22233

(I; II)
	18482;

22233

(I; II)
	–



	
	АД31
1310
	Т1
	
	18482;

22233

(II)
	18482;

22233

 II)
	

	
	
	Т5;

Т4
	
	8617;

22233

(I; II)
	–
	

	
	АД33

1330
	Т


	–
	8617;

22233

(II)
	–
	–

	
	
	Т1
	
	8617;

22233

(II; IV)
	
	

	
	АВ

1340
	М
	21631;

22233

(II)
	–
	18475

22233

(II)
	–

	
	
	Т
	21631;

22233

(II)
	8617;

22233

(II)


	18482;

18475

22233

(II)
	

	
	
	Т1
	21631;

( IV)
	8617

(IV)
	18482;

18475

 (IV)
	

	
	6060
	см. ГОСТ
	–
	22233

(I; II; III; IV)
	22233

(I; II; III; IV)
	–

	
	6063
	
	
	
	
	

	Al Zn Mg 
	1915
	Т
	21631

(II; III)
	8617

 (II; III)
	18482 

(II; III)
	 – 

	
	1925***
	Т
	–
	8617

 (II; III)
	18482 

(II; III)
	–

	Al Zn Mg Cu
	В95
1950
	Т
	–
	8617

(IV)
	–
	–

	
	
	Т1
	
	8617

(IV)
	18482 

(IV)
	


